Les prestations Cetim

Flashez et retrouvez cette prestation en ligne, nos
témoignages clients et vidéo

USURE, RUPTURE DES
PIECES POLYMERES ET
COMPOSITES

Comprendre et anticiper les ruptures sur
plastiques, composites et élastomeres

Vos attentes

Suite a la défaillance d'une piece composite, plastique ou élastomere ou d'un revétement peinture, vous
souhaitez :

identifier les causes, comprendre leurs origines et trouver des remedes garantissant la qualité de votre produit
déterminer les responsabilités des acteurs impliqués pour améliorer votre organisation

Nos solutions

Mener, suivant votre demande, une analyse exhaustive en rassemblant et étudiant tous les paramétres liés a la
défaillance par:

expertise sur site

analyse matiére : analyse des ruptures, analyse géométrique et santé matiere, caractérisation mécanique et
physico-chimique des matériaux.

simulation en laboratoire : reproduction de vieillissement accéléré, dimensionnement des structures, corrélation
calcul/essais, simulation de nocivité des défauts

analyse des procédés de fabrication et de controle.

conseil en reconception et recommandations d'amélioration des procédés.

Vos bénéfices

une démarche globale alliant des compétences multiples, traitant la défaillance depuis ses origines jusqu'a la
mise en place de solutions qui vous permettent de réduire vos colits

le service du leader francais de |'analyse de défaillance et d'expertise mécanique, avec une expérience de plus de
30 000 cas vous garantissent des résultats neutres et fiables

I'acces aux technologies, compétences et moyens les plus avancés pour vous aider a innover
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